
Schema riassuntivo per l'allestimento dell'elenco delle prestazioni

CPN 102

Disposizioni particolari CPN 112  Prove Applicazione 
CPN 112

100	 Interventi in situ, prelievi e attrezzature

110 	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 
del paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi, 
strati di fondazione e discariche controllate"

120 	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 
del paragrafo 300 "Lavori speciali del genio civile, 
posa di condotte senza lavori di scavo e lavori  

	 sotterranei"
130	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 

del paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
140 	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 

del paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di 
mattoni e costruzioni di acciaio"

150 	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 
del paragrafo 600 "Impermeabilizzazioni, protezione 
e ripristino di opere"

160	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 
del paragrafo 700 "Costruzioni di legno, facciate, 

	 controsoffitti, 
pavimenti e involucro dell'edificio"

170	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 
del paragrafo 800 "Rilevamento dello stato 
e prove con strumenti speciali"

180	 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature 
del paragrafo 900 "Sostanze liquide e gassose, 
protezione dell'ambiente e immissioni"

200	 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione 
e discariche controllate

210	 Prove su materiale degli strati superiore e inferiore del suolo
220	 Prove sul sottosuolo
230	 Prove su aggregati, miscele non legate e legate
270	 Altre prove
280	 Prove in situ

300	 Lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza lavori 
di scavo e lavori sotterranei

310	 Prove su materiali per opere di sostegno della fossa di scavo
320	 Prove su materiali di liner flessibili
330	 Prove su materiali di liner flessibili per la posa 

di tubi in avanzamento senza trincea
340	 Prove per colonne di terreno miscelato, procedimenti di 

vibrazione in profondità, iniezioni e jetting
370	 Altre prove
380	 Prove in situ

Elenco prestazioni

000	 Condizioni

010	 Regole di retribuzione
020	 Metodi di misurazione
030 	 Terminologia, abbreviazioni, informazioni 
040 	 Definizioni

500	 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni 
e costruzioni di acciaio

510	 Prove su calcestruzzo (1)
520	 Prove su calcestruzzo (2)
530	 Prove su murature di mattoni e su materiali termoisolanti
540	 Prove su componenti del calcestruzzo
550	 Prove su armature e su dispositivi di fissaggio
560	 Prove su costruzioni di acciaio
570	 Altre prove
580	 Prove in situ

900	 Sostanze liquide e gassose, protezione 
dell'ambiente e immissioni

910	 Prove su sostanze liquide
920	 Prove su sostanze solide
930	 Prove su sostanze gassose
940	 Misurazioni di immissioni
970	 Altre prove e misurazioni

600	 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino di opere

610	 Prove su malta, sistemi di protezione delle superfici 
e sigillature

620	 Prove su miscela di iniezione 
e prodotti sigillanti per giunti

630	 Prove su teli e strati impermeabili
640	 Prove su strati drenanti e strati di protezione
650	 Prove su rinforzi
670	 Altre prove
680	 Prove in situ

800	 Rilevamento dello stato e prove con strumenti  
	 speciali

810	 Rilevamento dello stato di manufatti speciali 
del genio civile, per posa di condotte senza
lavori di scavo e 
in lavori sotterranei

820	 Rilevamento dello stato di opere per 
infrastrutture viarie e condotte

830	 Rilevamento dello stato di opere in calcestruzzo, 
murature di mattoni e costruzioni di acciaio

840	 Rilevamento dello stato di impermeabilizzazioni e 
di sistemi di protezione delle superfici

850	 Rilevamento dello stato di costruzioni di legno, 
su facciate, controsoffitti, pavimenti
e involucro dell'edificio

860	 Prove con strumenti speciali
870	 Altre prove

700	 Costruzioni di legno, facciate, controsoffitti,  
pavimenti e involucro dell'edificio

710	 Prove su legno
720	 Prove su facciate e controsoffitti
730	 Prove su pavimenti industriali
740	 Prove su massetti e su pavimenti
750	 Prove su materiali di supporto per pavimenti
760 	Prove sull'involucro dell'edificio
770	 Altre prove su costruzioni di legno, facciate,  

controsoffitti, pavimenti e involucro dell'edificio
780	 Prove in situ

400	 Infrastrutture viarie e condotte

410	 Prove su materiali e strati
420	 Prove su pavimentazioni di calcestruzzo quali superfici 

di circolazione
430	 Prove su elementi di delimitazione e selciati
440	 Prove su appoggi di ponti e giunti di transizione
450	 Prove su installazioni per la circolazione
460	 Prove su condotte e pozzetti
470	 Altre prove
480	 Prove in situ
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